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OPTION XSTRATA
BLOC 2 PROPRIÉTÉ MACCORMACK

MC-09-01
4,81% Zn, 0,41% Cu, 28,70 g/t Ag, 0,27g/t Au / 1,25 m
incl. 11,50% Zn, 1,24% Cu, 65,10 g/t Ag, 0,29 g/t Au / 0,35 m

XTA-10-01
0,49% Zn, 0,51% Cu, 7,46 g/t Ag / 1,20 m
incl. 0,67% Zn, 1,29% Cu, 17,20 g/t Ag / 0,40 m

KI-08-33 : 0,11% Zn / 1,5 m

XTA-10-02 : analyses en cours
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POTENTIEL VMS DES PROPRIÉTÉS
MACCORMACK ET OPTION XSTRATA (BLOC 2) 
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